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BBR och EKS blev nio nya forfattningar 1/7 -25
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Boverkets nya foreskrifter for byggnader om:

Aktsamhet vid bygg-, rivnings och markatgarder
(BFS 2024:4), galler fran1/1-25

Barformaga, stadga bestéandighet (BFS 2024:6)
Brandskydd (BFS 2024:7)

Hygien, halsa och miljo (BFS 2024:8)

Séakerhet vid anvandning (BFS 2024:9)

Skydd mot buller (BFS 2024:10)

Bostaders l[amplighet (BFS 2024:11)
Tillganglighet och anvandbarhet (BFS 2024:12)
Krav pa tomter m.m. (BFS 2024:13)

(Kapitel 9 i BBR om Energihushall blir kvar t.v.)



Boverkets nya Byggregler

Boverkets syfte och férhoppning om 6kad:
— Innovation
— Effektivitet
— Hallbarhet

ﬂ

Fran detaljkrav till funktionskrav

Samma ansvar men tydligare roller

— Byggherren har ansvaret

Storre frihet att valja metod & material
Okad behov av

— Branschvagledningar och standarder!

— Kunskap och kompetens!



Overgangsperiod for nya byggregler

1 juli 1 juli
2025 2026
} }
BBR & EKS Byggherren far Nya byggregler
maste foljas vdlja BBR & EKS & Energi (BBR 31)
eller Nya byggregler maste foljas

& Energi (BBR 31)

Tidslinjen visar vilka tidpunkter de olika regelsystem galler och nar byggherren under
overgangsperioden kan valja. lllustration: Boverket / Tryckcentrum i Blekinge



Gemensamt for det nya byggreglerna

> Inga allméanna rad med detaljerade regler
> nagra fa undantag i BSB och i Brand
» Inga hanvisningar till standarder
> nagra fa undantag i BSB och i Brand
> Regler baserade pa funktionskrav och minimikrav

» undantag i Brand



Boverkets foreskrift om barférmaga, stadga och
bestandighet - BFS 2024:6

» Publicerad pa Boverkets hemsida
https://forfattningssamling.boverket.se/detalier/BES2024-6

« Den ar pa 38 sidor (jmf. EKS 12 pa 158 sidor)
Tre avdelningar.

« Konsekvensutredning, pa 255 sidor

« Forslaget pa foreskrift var ute pa tva
remissrundor 2023-2024 som gav manga
synpunkter.

« Overgripande bestammelser (EKS avd A) ar i
princip kvar. Allmanna rad har blivit skall-krav.

« Material- och dimensioneringsdelen (EKS avd
B) kraftigt bantad.

 Endast ett allmant rad.



https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2024-6

Det enda allmanna radet! Eurokoder!

Om Eurokoder anvands uppfyller man
Boverkets krav pa BSB.

De nationella valen som tidigare stod |
EKS om-publiceras nu som Nationella
Bilagor av SIS.

Obs! BFS 2024:6 foreskriver dock om
partialkoefficenter, lastfaktorer, nyttiga
laster, snd- och vindlaster.

Avser de nu gallande Eurokoder
(forsta generationens EK)

Senast mars 2028 trader den andra
generationens Eurokoder ikraft.

AVDELNING II. UPPFORANDE AV NYA BYGGNADER

2 kap. Allmiint

1§ Dennaavdelning innehéller krav pa biarformaga, stadga och bestindighet vid
uppforande av nya byggnader.

Allmént rad

Kraven pa barformaga, stadga och bestindighet 1 2-7 kap. kan uppfyllas
genom anvindning av dimensioneringssystemet curopeiska konstruktions-
standarder, curokoder, med tillhérande svenska nationella bilagor samt
eventuclla dndringar och tilldgg. I de fall inga sérskilda nationella val har
publicerats 1 nationell bilaga cller styrs av denna forfattning giller
curokodens rekommendationer. De curokoder som anses uppfylla kraven 1
denna forfattning ar




Partialkoefficienter kvar 1 BFS 2024:6

3 kap. Partialkoefficientmetoden
« Material och barférmaga

— Betong
Tabell 3:7 Partialkoefficienter for materialegenskaper for betong

Materialegenskap Ym

Betong — hallfasthetsvarden 1.5

Betong — elasticitetsmodul 1.2

Avser medelvarde vid dimensionering i brottgranstillstand

Armering — hallfasthetsvarden 1,15

Palar 1,65

/

Om det ska varai linje med SS-EN1992-1-1 sa avser detta betong
for platsgjutna palar utan permanent foderrér — 1,1 x 1,5=1,65



Partialkoefficienter kvar 1 BFS 2024:6

3 kap. Partialkoefficientmetoden

« Material och barférmaga

— Betong
e FOrspanning

Sammanstallning av
rekommenderade koefficienter i
SS-EN1992-1-1 2.4.2.2 och 5.10.8

Tabell 3:8 Partialkoefficienter for spannkraftsbelastade barverk och
barverksdelar av betong

Typ av spannkraft ye
Gynnsam forspanning® 1,0
Avser medelvarde
Instabilitet, ogynnsam forspanning® 13
Avser medelvarde
Spanningsokning till foljd av forspanning, undre varde® 0,8
Avser medelvarde
Spanningsokning till foljd av forspanning, ovre varde® 1,2
Avser medelvarde
Spanningsokning till foljd av forspanning vid linjar analys 1,0
med ospruckna tvarsnitt
Lokala effekter av forspanning 1.2

a) Vid berakning av spannkraftens dimensioneringsvarde
b) Vid berakning av spanningsokning utifran hela
barverksdelens deformation




6 kap. Material och geometri (allt pa en sida!)

1§ Dimensioneringsvirden for materialegenskaper ska 1 gorligaste man
bestimmas med hjilp av statistiska metoder och med stod av empiriskt erhéllna
resultat.

2§ Foljande ska beaktas avseende matenialegenskaper och geometri vid
dimensionering i| brott- och bruksgrinstillstand;
. Fuktpaverkan.

. Temperaturpaverkan.

. Tidsberoende effekter.

. Utmattningsbeteende.

. Storlekseffekter.

. Tvarsnittsforandringar.

. Lokala effekter.

. Deformationsegenskaper.

. Utforande.

10. Mekanisk averkan.

11. Osidkerhet 1 metoder for att bedoma matenalets egenskaper.

12. Materialets sammansittning och kemiska egenskaper.

O 00 IO b Wk -

3§ Foljande ska beaktas avseende material och geometri vid sikerstillande av
barverkets|bestandighet:
1. Fuktpaverkan.

2. Temperaturpaverkan.

3. Miljopaverkan och kemiska angrepp.

4. Skadedjur.

5. Mekanisk averkan.

6. Osikerhet 1 metoder for att beddma materialets bestiandighet.
7. Materialets sammansittning och kemiska egenskaper.

4§ Birverk ska utformas med limplig sammanbindning for att forhindra att
barverksdelar glider 1sir eller av upplag.

5§ Birformaga i brottgrinstillstind hos forband ska beridknas for saval
fastelement som for grundmaterial.

6§ Birformagan 1 brottgrinstillstind hos svetsforband ska beriknas for savil
det svagaste snittet genom svetsen som snitten omedelbart intill svetsen.

7§ Forskjutningar i forband ska beaktas.

Vid samverkan mellan flera forbindare 1 ett forband ska kraftfordelningen inom
forbandet bestimmas med hinsyn till barverksdelarnas deformation samt till
forbindarnas styvhet och deformationsformaga.

8§ Armmering ska ha sidana egenskaper att den 1 samverkan med omgivande
material kan ge det firdiga barverket ett segt beteende vid brott.

9§ Armerade birverk och birverksdelar ska ha tillracklig vidhaftning mellan de
ingaende komponenterna sa att krafter kan 6verforas och tillriackligt skydd sa att
kraven pa bestandighet kan uppnas.

10 § Birverk och birverksdelar av stal eller aluminium ska ha sddana
egenskaper att en hastig spanningsokning eller en lokal spanningskoncentration
inte leder till sprott brott, och att risken for skiktbristning begrinsas.

Endast rena funktionskrav! 10



6 kap. Material och geometr!
Funktionskrav pa armerad betong

> Istallet for krav pa armeringens granstojning och
seghetskvot samt krav pa minarmering for robusthet:

8 8 Armering ska ha sadana egenskaper att den i
samverkan med omgivande material kan ge det fardiga
barverket ett segt beteende vid brott.

> Istallet for krav pa forankringslangd och pa tackande
betongskikt:

9 8 Armerade barverk och barverksdelar ska ha tillracklig
vidhéaftning mellan de ingaende komponenterna sa att
krafter kan dverforas och tillrackligt skydd sa att kraven pa
bestandighet kan uppnas

11



Nya bilaga NA till SS-EN 1992, via sis.se

@ SR EELDEGOE  SS-EN 1992-1-1:2005 Lis standard

=— Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allm&nna regler och
regler for byggnader

Sprak:s= Faststilld: 2005-01-14 Utgava: 1

Tilldgg: SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014 Las PDF
SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014 Léas PDF

Korrigeringar: SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2008 Las PDF
SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010 Las PDF .
SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010 Las PDF v| Favorit

Abonnemangsstandard

STANDARD

SVENSK STANDARD - SS-EN 1992-1-1:2005

Eurokod 2: Dimensionering av
betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmanna regler
och regler for byggnader

Favorit Las standard

Kompletterande material
Kompletterande m 1al laddas ner i en zipfil

l Kompletterande material }




Innehall i nya bilaga NA till SS-EN 1992, 3 kapitel

» NA.1 Allmant
« Denna NA avser val for byggnader och anlaggningar som
omfattas av Boverkets BFS 2024:6 avseende
e SS-EN 1992-1-1:2005
« SS-EN 1992-1-1:2004 (Brand)
« SS-EN 1992-3:2006 (Behallare for vatskor och granulara material)
* SS-EN 1992-4:2018 (Infastningar)

« Denna NA innehaller INTE val fér broar och tunnlar som
omfattas av Transportstyrelsen TSFS 2018:57 avseende

 SS-EN 1992-1-1:2005
 SS-EN 1992-1-1:2004 (Brand)
 SS-EN 1992-2:2006 (Broar)

» NA.2 Nationella val och kompletterande information till
SS-EN 1992-1-1:2005

» NA.3 Nationella val till SS-EN 1992-1-2:2004 (Brand)
> Inga val for del 3 (behallare) och del 4 (infastningar)

13



NA oversikt och koppling till BFS 20246

Tabell NA.1.1 — Oversikt 6ver gjorda nationella val till SS-EN 1992-1-1:2%5_\__\
,-_.___\

Avsnitt och underavsnitti |Amne Nationellt val foljer av Naﬂionellt vali v
SS-EN 1992-1-1:2005 kravi BFS 2024:6, Kapitel|denna bilaga
rach paragraf e 1
—

2.3.3(3) Betongs deformationer NA.2

24.2.1(1) Partialkoefficient for inverkan av NA.2
krympning

24.2.2(1) Partialkoefficienter for forspanning |3 Kap. 17 § Tabell 3:8

2.4.2.2(2) Partialkoefficienter for forspanning |3 Kap. 17 § Tabell 3:8

2.4.2.2(3) Partialkoefficienter for forspanning |3 Kap. 17 § Tabell 3:8

2.4.2.3(1) Partialkoefficient for 3 Kap. 17 § Tabell 3:7

' utmattningslaster

2.4.2.4(1) Partialkoefficienter for material 3 Kap. 17 § Tabell 3:7

24.24(2) Partialkoefficienter for material 3 Kap. 17 § Tabell 3:7

2.4.2.5(2) Partialkoefficienter for material vid |3 Kap. 17 § Tabell 3:7
grundlaggning

3.1.2(2) Hallfasthet NA.2

3.1.2(4) Hallfasthet NA.2

3.2.2(3) Egenskaper NA.2

4.4.1.2(5) Verifikationsmetoder Tackande NA.2
betongskikt

4.4.1.2(7) Verifikationsmetoder Tackande NA.2
betongskikt

4.4.1.2(8) Verifikationsmetoder Tackande NA.2
betongskikt

4.4.1.3(4) Verifikationsmetoder Tickande NA.2
betongskikt

5.10.1(6) Forspinda barverksdelar och NA.2
barverk

5.10.8(3) Inverkan av forspianning i 3 Kap. 17§
brottgranstillstand




NA kompletterande information
= sammasom | EKS 12

» Utmattning
« Enligt SS-EN 1992-2 aven for annat an broar
* Tryckt betong i bojda tvarsnitt

» Armering
 ¢euk=3,0% och fuk/fyk = 1,08

» Kontroll
* Enligt SS-EN 13670 och provning enligt SS-EN 13791

0,90

» Minsta mangd sprickarmering e |
* Reducerad minimiarmering [

15

200 680 *h eller b



Val av NDP =sammasom i EKS 12, t.ex. tackskikt

Tabell NA.2.2Z — Minsta tackande betongskikt, ¢y gur» med hansyn till bestandighet for armering

Exponerings- Bindemedelsammansaittning Max L100 L50 L20
klass Vetge
X0 Alla®? - 2 = -
XCl1 Alla” 0,90 15 10 10
0,60 10 10 10
Xcz Minst 80 % PC-Klinker" 0,60 25 20 15
0,55 20 15 10
0,50 15 10 10
Mindre n 80 % PC-klinker”’ 0,55 25 20 15
0,50 20 15 10
0,45 15 10 10
XC3,XC4 Minst 80 % PC-klinker” 0.55 25 20 15
0,50 20 15 10
Mindre an 80 % PC-klinker”" 0,50 25 20 15
0,45 20 15 10
{xs1,xD1 Allax® 0,45 30 25 15
0.40 25 20 15
3 XD2 Alla*® 0,45 40 30 25
; 0,40 35 30 20
-3 0,35 30 25 20
é XD3 Alla*? 0,40 45 35 25
3 035 |20 30 25
Xs2¢ Alla®® 0,45 50 40 30
0,40 45 35 25
1 0,35 40 30 25
{xs3e Alla2b 0,40 45 35 25
5 035 |40 30 25

16



Val av NDP =sammasom i EKS 12, t.ex. sprickbredd

Tabell NA.2.3 — Acceptabel sprickbredd wy (mm)

Exponeringsklass Korrosionskanslig? Foga korrosionskanslig?
L100P LS50 L20 L100 L50 L20
X0 - - - - - -
XC1 0,40 0,45 - 0,45 - -
XC2 0.30 0,40 0,45 0,40 0.45 -
XC3,XC4 0.20 0,30 0,40 0,30 0,40 -
XS1,XS2 XD1, XD2 0,15 0,20 0,30 0,20 030 0,40
XS3,XD3 0,10 0,15 0,20 0,15 0,20 0,30
*  Korrosionskinslig armering ar all armering med diameter < 4 mm, spannarmering eller kallbearbetad
armering som permanent har en spanning éver 400 MPa. Ovrig armering ar foga korrosionskianslig.
®  Vid bestimning av acceptabel sprickbredd bor hinsyn tas till avsedd livslingd. Livslingdsklasserna L100,
L50 och L20 avser byggnadsverk med en forvantad livslangd pa 100, 50 respektive 20 ar.

17



2:A GENERATIONENS EK?2
PUBLICERAD 2023-12-04

SS-EN 1992-1-1:2023

avser _
Byggnader, Bro och Anlaggning!

Ersatter pa sikt nu gallande:

o SS-EN 1992-1-1:2005 — Allmanna
regler & regler byggnader

e SS-EN 1992-2:2005 - Broar

e SS-EN 1992-3:2006 — Behallare &
avskiljande konstruktioner

Eurokog 5
» = Dimensione,;
Allménng regye, och il betongkonsry

anla‘ggnings,(onstru "egler for pyg

. ktioner Nader, broar ocp,
Urocode 2 _ po...:
4 Des:gn of Concrete
S for buijgj Structureg Pa

Ings, bri; -1
9¢ bridges ang civil engine?e;risenera'
hg

tiOner‘Del 1-1:

18



2G EK?2, Tackskikt enligt nytt bestandighetskoncept

Exponeringsmotstandsklasser (ERC)

Betongens bestandighet klassificeras med dess prestanda avseende;
- Kloridintrangning (XRDS)

- Karbonatisering (XRC)

Table 6.3 ([NDP)} — Minimum concrete cover Cmindur for carbon reinforcing steel — Carbonation
|

Table 6.4 (NDP) — Minimum concrete COVer Cup, 4. for carbon reinforcing steel — Chlorides

Exposure class (carbonation)
o XC1 XC2 é XC4
Design service life (years)

so | 100 | so | 100 | so0 so | 100
XRCO0,5 10 10 10 10 10 10 10 10
XRC1 10 10 10 10 10 15 10 15
XRC2 10 15 10 15 15 25 15 23
XRC3 10 15 15 20 20 30 20 30
€Rrcd) 10 20 15 25 5 | @) | 25 40
XRCS5 15 23 20 30 25 45 30 45
XRCoH 15 25 23 35 35 35 40 35
XRC7 15 30 23 40 40 &0 45 60

NOTE1 XRC classes for resistance against corrosion induced by carbonaticn are derived from the carbonation
depth [mm] (characteristic value 90 % fractile] assumed to be obtained after 50 years under reference
conditions (400 ppm CO; in a constant 65 %-RH environment and at 20 *C). The designation value of XRC has
the dimension of a carbonation rate [mm/ . [years]].

NOTE2 The recommended minimum concrete cover values fminasr assume execution and curing according to
EN 13670 with at least execution class 2 and curing class 2,

NOTE3 The minimum covers can be increased by an additional safety element Acsyr, considering spedial
requirements (e.g. more extreme environmental conditions).

Exposure class (chlorides)
- Xs1 Xs2 Xs53 XD1 XD2 XD3
Design service life (vears) Design service life (years)

50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 50 | 100
XRDS 0,5 20 20 20 30 30 40 20 20 20 30 30 40
XRDS1 20 25 25 35 35 45 20 25 25 35 s 45
XRDS 1,5 25 30 30 40 40 50 25 30 30 40 40 30
(RDSZ 25 30 35 45 45 55 25 30 35 @ 43 35
XRDS3 30 35 40 50 35 65 30 35 40 50 55 63
XRDS 4 30 40 50 60 60 BO 30 40 50 60 60 BO
XRDS 5 35 45 60 70 70 — 35 45 60 70 70 —
XRDS 6 40 30 63 80 — — 40 50 65 8O — —
XRDs8 45 a3 73 — — — 45 55 75 — — —
XRDS 10 50 63 B0 — — — 50 63 BO — — —

NOTE1 XRDS classes for resistance against corrosion induced by chloride ingress are derived from the depth
of chlorides penstration [mm] (characteristic value 90 9 fractile), corresponding to a reference chlorides
concentration (0,6 % by mass of binder (cement + type I1 additions)), assumed to be cbtained after 50 years on
a concrete exposed to one-sided penstration of reference seawater (30 g/1 NacCl) at 20 °C. The designation valus
of XRDS has the dimension of a diffusion coefficient [10-"* m?/s].

NOTE2 The recommended minimum concrete cover values o4y 255ume execution and curing according to
EN 13670 with at least execution class 2 and curing class 2.

NOTE3 The minimum covers can be increased by an additional safety element Acs, considering spedal
requirements (e, g more extreme environmental conditions).




Skjuvning och genomstansning enligt 2G EK2

> Nya dimensioneringsekvationer baserade pa mekanisk
modell Critical Shear Crack Theory (CSCT)

» Beaktar inverkan av snittets skjuvspannvidd (a..)

» Beaktar inverkan av stenstorlek (Aggregate Interlock, dg,)
samt storlekeffekt (d)

» Ny partialkoefficient for skjuvning vy, = 1,4 (NPD)

> Kontrollsnitt for genomstansning ar "tillbaka” till 0,5d fran
pelaren




Minimiarmering, sprickor och sprickberakning enligt 2G EK2

» Minimiarmering fortydligat, avser for att fornindra att
armering flyter (o, =f)

1

7

‘z

> Nya anvisningar om berakning av sprickor orsakat av tvang
(i princip fran gamla EN 1992-3)

.-1_\_____‘

> Regler for sprickrisk och sprickor i ung betong och efter lang
tid i ny bilaga [

> Regler for vattentathet i ny bilaga (fran gamla EN 1992-3) -1

» FoOrenklade anvisningar for minimiarmering m.a.p. dnskad
sprickbredd i ny bilaga, funkar battre for tjocka tvarsnitt

2K

21



FOorankrings- och skarvlangd armering enligt 2G EK2

Vidhaftningsmetoden ar ersatt av en enkel faktormetod

Table 11.1 (NDP) — Anchorage length of straight bars divided by diameter La/¢ Table Vali d fOI"

[mqu] Anchoragt}:ngth Ioa/¢p Cd > 1’5¢’ Osy = 435 Mpa
and good bond condition
20 25 30 35 40 45 50 60
<12 47 42 38 36 33 i | 30 27 ™
14 50 b 41 38 35 33 31 29 v
16 52 46 42 39 < 35 33 30 :ll -
20 56 50 46 42 40 37 35 32 ) Ly | me’ ey
25 60 54 49 46 43 40 38 35 a - b
28 63 56 51 47 R 42 40 36 NDPS k|b — 50’ nc :1’5
32 65 58 53 49 46 44 41 38
NOTE The values of Table 11.1 (NDP) are derived from Formula (11.3). GOOd bond: ka = 1,0
Poor bond: k., = 1,2
1 1 1
G.a\"e (25\2 [H\3 [1,5¢\2
Ibd = klb . kcp . ¢ 8 (435) 8 ('—) . (—) . ( ) = 10¢) Lap Iength: ISd — kIS°|bd
fck 20 Cd
NDP: k= 1,2

22



Aterstdende tidplan for SS-EN1992-1-1
(och SS-EN1992-1-2 Brand samt 6vriga Eurokoder)

» Transportstyrelsen gor f.n. utredningsarbete om svenska val av NDP och
NA (ny TSFS) — utkast klar 2026.

» Boverket kommer inte ge svenska val for nya Eurokoder i sina byggregler.
SIS kommittéer far skriva NA och gor val av NDP for byggnader.

> Ett andringtillagg (amendment A1) till de nya EK2-standarderna gar ut pa
remiss och omrostning under 2026, publiceras 2027.

» SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1992-1-2, inklusive svenska NA med svenska
NDP, ersatter nu gallande versioner —» senast mars 2028 ©
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